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Plan contrôle qualité

Réception(1)

• Dommages
• Soudures
• Éclaboussures de soudure

• Profile de surface
• Rugosité
• Standards SSPC

• Nettoyage de l’abrasif
ou autre matière

• Uniformité et apparence
• Épaisseur du feuil humide

• Uniformité et apparence
• Épaisseur du feuil sec

Procédure pour
chaque couche

Inspection(2)

Transport à
l’aire de sablage(3)

Sablage(4)

Inspection(5)

Transport à
l’aire de peinture(6)

Préparation 
de surface(7)

Application
de la peinture(8)

Inspection(9)

Période
de séchage(10)

Inspection(11)


